Technicky list 20.05.24 - 01:25

Redukce - dlouhé provedeni

-+ dlouhé provedeni pro svarovdni pomoci elektrotvarovek FRIALEN nebo na tupo
+ uréend pro spojovani metodou na tupo s PE-HD potrubim PE 80, PE 100, PE 100 RC

+ vstfikovand, s hladkymi konci

+ jiné provedeni a rozméry na vyzaddni

+ od d 355 vyroba na zakdzku, storno objedndvky neni mozné

+ maximalni provozni tlak 16 bart (voda)/ 10 bard (plyn)
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Redukce - dlouhé provedeni

el ey SDR L=l Materidl | Pouziti | product.detail.attribute.smallDSmallD1 | product.detail.attribute.q
&islo vyrobku kg/ks

450603511 | Redukce 0.Mm PE100 |plyn, |63/32
- dlouhé voda
provedeni

450604511 | Redukce |11 58 |69 |152 |0.12 PE100 |plyn, |63/40 3.7
- dlouhé voda
provedeni

450605511 | Redukce |11 58 |69 |151 | 0.14 PE100 |plyn, |63/50 4.6
- dlouhé voda
provedeni

450704511 | Redukce |11 69 |76 |172 | 0.2 PE100 |plyn, |75/ 40 3.7
- dlouhé voda
provedeni

450704517 | Redukce |17 45 |76 |172 0.6 PE100 |plyn, |75/ 40 3.7
- dlouhé voda
provedeni

450705511 | Redukce |11 69 |76 |172 | 0.14 PE100 |plyn, |75/50 4.6
- dlouhé voda
provedeni

450705517 | Redukce |17 45 |76 |172 |07 PE100 |plyn, |75/50 4.6
- dlouhé voda
provedeni

450706511 | Redukce |11 69 |76 |172 | 0.22 PE100 |plyn, |75/ 63 5.8
- dlouhé voda
provedeni

450706517 | Redukce |17 45 |76 |172 | 0.18 PE100 |plyn, |75/ 63 5.8
- dlouhé voda
provedeni

450905511 | Redukce |11 82 |85 |175 |0.27 PE100 |plyn, [90/50 4.6
- dlouhé voda
provedeni

450905517 | Redukce |17 54 |85 [175 | 0.2 PE100 |plyn, [90/50 4.6
- dlouhé voda
provedeni

450906511 | Redukce |11 82 |85 [178 | 0.3 PE100 |plyn, |90 /63 5.8
- dlouhé voda
provedeni

450906517 | Redukce |17 54 |85 |178 | 0.24 PE100 |plyn, |90/ 63 58
- dlouhé voda
provedeni

450907511 | Redukce |11 82 |85 |181 |0.34 PE100 |plyn, |90/75 6.9
- dlouhé voda
provedeni

450907517 | Redukce |17 54 |85 [181 |0.23 PE100 |plyn, |90/75 4.5
- dlouhé voda
provedeni

datasheet_footer_baenninger a I iGXis



Technicky list 20.05.24 - 01:25 Qaliaxis

Redukce - dlouhé provedeni

el ey SDR L=l Materidl | Pouziti | product.detail.attribute.smallDSmallD1 | product.detail.attribute.q
&islo vyrobku kg/ks

451105511 | Redukce 0.39 PE100 |plyn, |[110/50
- dlouhé voda
provedeni

451106511 | Redukce |11 10 |95 [212 |0.49 PE100 |plyn, |10/ 63 58
- dlouhé voda
provedeni

451106517 | Redukce |17 6.6 |95 |212 |0.36 PE100 |plyn, |10/ 63 5.8
- dlouhé voda
provedeni

451107511 | Redukce |11 10 |95 |[215 | 0.49 PE100 |plyn, |10/75 6.9
- dlouhé voda
provedeni

451107517 | Redukce |17 6.6 |95 |215 | 0.35 PE100 |plyn, |110/75 4.5
- dlouhé voda
provedeni

451109511 | Redukce |11 10 |95 |215 |0.58 PE100 |plyn, [110/90 8.2
- dlouhé voda
provedeni

451109517 | Redukce |17 6.6 |95 |215 |0.38 PE100 |plyn, |[110/90 5.4
- dlouhé voda
provedeni

451206511 | Redukce |11 M4 |99 |226|0.63 PE100 |plyn, |[125/63 5.8
- dlouhé voda
provedeni

451206517 | Redukce |17 7.4 |99 | 226 |0.46 PE100 |plyn, |[125/63 5.8
- dlouhé voda
provedeni

45120751 | Redukce |11 1.4 |100 | 227 | 0.67 PE100 |plyn, |[125/75 6.9
- dlouhé voda
provedeni

451207517 | Redukce |17 7.4 1100 | 227 | 0.45 PE100 | plyn, |[125/75 4.5
- dlouhé voda
provedeni

451209511 | Redukce |11 1.4 {100 | 225 | 0.72 PE100 |plyn, |125/90 8.2
- dlouhé voda
provedeni

451209517 | Redukce |17 7.4 1100 | 225 | 0.48 PE100 |plyn, |125/90 5.4
- dlouhé voda
provedeni

4512115M1 Redukce |1 1.4 |100 | 228 | 0.82 PE100 |plyn, [125/110 10
- dlouhé voda
provedeni

451211517 | Redukce |17 7.4 1100 | 228 | 0.57 PE100 |plyn, [125/110 6.6
- dlouhé voda
provedeni
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Redukce - dlouhé provedeni

el ey SDR L=l Materidl | Pouziti | product.detail.attribute.smallDSmallD1 | product.detail.attribute.q
&islo vyrobku kg/ks

451407511 | Redukce 12.7 0.85 PE100 |plyn, [140/75
- dlouhé voda
provedeni

451407517 | Redukce |17 83 |Mé6 | 246 |0.61 PE100 |plyn, [140/75 4.5
- dlouhé voda
provedeni

451409511 | Redukce |11 127 | N6 | 248 | 0.92 PE100 |plyn, [140/90 8.2
- dlouhé voda
provedeni

451409517 | Redukce |17 83 | M6 | 248 | 0.64 PE100 |plyn, [140 /90 5.4
- dlouhé voda
provedeni

451411511 | Redukce |11 12.7 |105 | 250 | 1.04 PE100 |plyn, |[140 /10 10
- dlouhé voda
provedeni

451411517 | Redukce |17 8.3 |105 | 250 | 0.72 PE100 |plyn, |[140 /10 6.6
- dlouhé voda
provedeni

451412511 | Redukce |11 12.7 |105 | 253 |1.17 PE100 |plyn, |140 /125 1.4
- dlouhé voda
provedeni

451412517 | Redukce |17 8.3 |105 | 253 | 0.79 PE100 |plyn, |140 /125 7.4
- dlouhé voda
provedeni

451609511 | Redukce |11 14.6 |1 | 260 | 1.2 PE100 |plyn, [160 /90 8.2
- dlouhé voda
provedeni

451609517 | Redukce |17 9.5 |11 | 260 |0.84 PE100 |plyn, |160 /90 5.4
- dlouhé voda
provedeni

4516115M1 Redukce |1 14.6 | N2 | 260 | 1.34 PE100 |plyn, |[160 /110 10
- dlouhé voda
provedeni

451611517 | Redukce |17 9.5 | M2 | 260 |0.91 PE100 |plyn, |[160 /110 6.6
- dlouhé voda
provedeni

451612511 | Redukce |11 14.6 |11 | 260 | 1.42 PE100 |plyn, [160 /125 .4
- dlouhé voda
provedeni

451612517 | Redukce |17 9.5 |1 |260 |0.95 PE100 | plyn, |[160 /125 7.4
- dlouhé voda
provedeni

451614511 | Redukce |11 14.6 |11 | 260 | 1.57 PE100 |plyn, [160 /140 2.7
- dlouhé voda
provedeni

datasheet_footer_baenninger a I iGXis



Technicky list 20.05.24 - 01:25 Qaliaxis

Redukce - dlouhé provedeni

el ey SDR L=l Materidl | Pouziti | product.detail.attribute.smallDSmallD1 | product.detail.attribute.q
&islo vyrobku kg/ks

451614517 | Redukce 1.03 PE100 | plyn, |[160 /140
- dlouhé voda
provedeni

451809511 | Redukce |11 16.4 |10 | 260 | 1.41 PE100 |plyn, |180/90 8.2
- dlouhé voda
provedeni

451809517 | Redukce |17 10.7 | MO | 260 | 0.98 PE100 |plyn, [180 /90 5.4
- dlouhé voda
provedeni

451811517 | Redukce |17 10.7 | N5 | 275 | 1.09 PE100 |plyn, [180/110 6.6
- dlouhé voda
provedeni

451812511 | Redukce |11 16.4 | N6 | 275 | 1.77 PE100 |plyn, [180 /125 1.4
- dlouhé voda
provedeni

451812517 | Redukce |17 10.7 | N6 | 275 | 1.2 PE100 |plyn, [180 /125 7.4
- dlouhé voda
provedeni

451814511 | Redukce |11 16.4 1105 | 221 |1.61 PE100 |plyn, |[180 /140 2.7
- dlouhé voda
provedeni

451814517 | Redukce |17 10.7 | 105 | 221 | 1.05 PE100 |plyn, [180 /140 8.3
- dlouhé voda
provedeni

451816511 | Redukce |11 16.4 |17 | 275 | 2.07 PE100 |plyn, |180 /160 14.6
- dlouhé voda
provedeni

451816517 | Redukce |17 10.7 | N7 | 275 |1.83 PE100 |plyn, |180 /160 9.5
- dlouhé voda
provedeni

452011511 | Redukce |11 18.2 | 126 | 287 | 1.9 PE100 | plyn, [200 /110 10
- dlouhé voda
provedeni

452011517 | Redukce |17 1.9 |126 |287 | 1.3 PE100 |plyn, [200 /M0 6.6
- dlouhé voda
provedeni

452012511 | Redukce |11 18.2 | 124 | 281 | 2.21 PE100 |plyn, |200 /125 1.4
- dlouhé voda
provedeni

452012517 | Redukce |17 1.9 | 124 | 281 |1.97 PE100 |plyn, |200 /125 7.4
- dlouhé voda
provedeni

452016511 | Redukce |11 18.2 | 124 | 278 | 2.44 PE100 |plyn, |[200 /160 14.6
- dlouhé voda
provedeni
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Redukce - dlouhé provedeni

el ey SDR L=l Materidl | Pouziti | product.detail.attribute.smallDSmallD1 | product.detail.attribute.q
&islo vyrobku kg/ks

452016517 | Redukce 1.9 PE100 |plyn, |[200 /160
- dlouhé voda
provedeni

452018511 | Redukce |11 182 | 117 | 236 2.3 PE100 |plyn, |[200 /180 16.4
- dlouhé voda
provedeni

452018517 | Redukce |17 .9 |N7 [236 1.2 PE100 |plyn, |200 /180 10.7
- dlouhé voda
provedeni

452209517 | Redukce |17 13.4 1121 | 298 | 1.8 PE100 | plyn, |[225/90 5.4
- dlouhé voda
provedeni

452211511 | Redukce |11 20.5|132 | 311 | 291 PE100 |plyn, [225/7110 10
- dlouhé voda
provedeni

452211517 | Redukce |17 13.4 132 | 311 | 2.62 PE100 |plyn, |[225/110 6.6
- dlouhé voda
provedeni

452212511 | Redukce |11 20.5|130 | 310 | 2.81 PE100 |plyn, |225/125 1.4
- dlouhé voda
provedeni

452212517 | Redukce |17 13.4 | 131 | 288 | 1.9 PE100 |plyn, |225/125 7.4
- dlouhé voda
provedeni

452216511 | Redukce |11 20.5|132 | 310 | 3.02 PE100 |plyn, |[225/160 14.6
- dlouhé voda
provedeni

452216517 | Redukce |17 14.8 | 140 | 338 | 3.64 PE100 |plyn, |[225/160 9.5
- dlouhé voda
provedeni

452218511 | Redukce |11 20.5|140 | 310 | 3.5 PE100 |plyn, |[225/180 16.4
- dlouhé voda
provedeni

452218517 | Redukce |17 13.4 | 140 | 310 |2.37 PE100 |plyn, |[225/180 10.7
- dlouhé voda
provedeni

452220511 | Redukce |11 20.5|132 | 277 | 3.47 PE100 |plyn, |225/200 18.2
- dlouhé voda
provedeni

452220517 | Redukce |17 13.4 | 140 | 277 | 2.38 PE100 | plyn, |[225/200 1.9
- dlouhé voda
provedeni

452516511 | Redukce |11 22.7 | 140 | 338 | 4.15 PE100 |plyn, |250 /160 14.6
- dlouhé voda
provedeni
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Redukce - dlouhé provedeni

el ey SDR L=l Materidl | Pouziti | product.detail.attribute.smallDSmallD1 | product.detail.attribute.q
&islo vyrobku kg/ks

452516517 | Redukce 14.8 3.64 PE100 |plyn, |250 /160
- dlouhé voda
provedeni

452518511 | Redukce |11 22.7 | 140 | 338 | 4.32 PE100 |plyn, |250 /180 16.4
- dlouhé voda
provedeni

452518517 | Redukce |17 14.8 | 140 | 338 | 3.79 PE100 |plyn, |250 /180 10.7
- dlouhé voda
provedeni

452520511 | Redukce |11 22.7 | 140 | 335 | 4.65 PE100 |plyn, |[250 /200 18.2
- dlouhé voda
provedeni

452520517 | Redukce |17 14.8 | 140 | 335 | 4 PE100 |plyn, |250 /200 1.9
- dlouhé voda
provedeni

452522511 | Redukce |11 22.7 | 140 | 335 | 5.09 PE100 |plyn, |250 /225 20.5
- dlouhé voda
provedeni

452522517 | Redukce |17 14.8 | 140 | 335 | 4.45 PE100 |plyn, |250 /225 13.4
- dlouhé voda
provedeni

452818511 | Redukce |11 25.4 {150 | 357 | 5.49 PE100 |plyn, |280 /180 16.4
- dlouhé voda
provedeni

452818517 | Redukce |17 16.6 | 150 | 337 | 4.77 PE100 |plyn, |280 /180 10.7
- dlouhé voda
provedeni

452820511 | Redukce |11 25.4 {150 | 357 | 5.81 PE100 |plyn, |280 /200 18.2
- dlouhé voda
provedeni

452820517 | Redukce |17 16.6 | 150 | 357 |5 PE100 | plyn, |280 /200 1.9
- dlouhé voda
provedeni

452822511 | Redukce |11 25.4 1150 | 357 | 6.16 PE100 |plyn, |[280 /225 20.5
- dlouhé voda
provedeni

452822517 | Redukce |17 16.6 | 150 | 357 | 5.35 PE100 |plyn, |280 /225 13.4
- dlouhé voda
provedeni

452825511 | Redukce |11 25.4 {150 | 355 | 6.7 PE100 |plyn, |280 /250 22.7
- dlouhé voda
provedeni

452825517 | Redukce |17 16.6 | 150 | 355 | 5.93 PE100 |plyn, |280 /250 14.8
- dlouhé voda
provedeni
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Redukce - dlouhé provedeni

el ey SDR L=l Materidl | Pouziti | product.detail.attribute.smallDSmallD1 | product.detail.attribute.q
&islo vyrobku kg/ks

453122511 | Redukce 28.6 7.78 PE100 |plyn, |315/225
- dlouhé voda
provedeni

453122517 | Redukce |17 18.7 | 160 | 392 | 6.92 PE100 |plyn, |315/225 13.4
- dlouhé voda
provedeni

453125511 | Redukce |11 28.6 | 160 | 392 | 8.33 PE100 |plyn, |315/250 22.7
- dlouhé voda
provedeni

453125517 | Redukce |17 18.7 1160 | 392 | 7.38 PE100 |plyn, |[315/250 14.8
- dlouhé voda
provedeni

453128511 | Redukce |11 28.6 | 160 | 392 | 9.09 PE100 |plyn, |315/280 25.4
- dlouhé voda
provedeni

453128517 | Redukce |17 18.7 | 160 | 392 | 7.92 PE100 |plyn, |315/280 16.6
- dlouhé voda
provedeni

453525511 | Redukce |11 32.2 | 175 | 426 |10.9 PE100 |plyn, |355/250 22.7
- dlouhé voda
provedeni

453525517 | Redukce |17 211 | 175 | 426 | 9.6 PE100 |plyn, |355/250 14.8
- dlouhé voda
provedeni

453528511 | Redukce |11 32.2 {170 | 426 | 1.7 PE100 |plyn, |355/280 25.4
- dlouhé voda
provedeni

453528517 | Redukce |17 211 | 170 | 426 |10.2 PE100 |plyn, |355/280 16.6
- dlouhé voda
provedeni

453531511 | Redukce |11 32.2 | 175 | 426 |12.7 PE100 |plyn, |355/315 28.6
- dlouhé voda
provedeni

453531517 | Redukce |17 210|175 | 426 | 111 PE100 |plyn, |355/315 18.7
- dlouhé voda
provedeni

454028511 | Redukce |11 36.3 | 190 | 465 | 14.8 PE100 |plyn, |400 /280 25.4
- dlouhé voda
provedeni

454028517 | Redukce |17 23.7 | 190 | 465 |13.2 PE100 | plyn, |400 /280 16.6
- dlouhé voda
provedeni

454031511 | Redukce |11 36.3 | 190 | 460 | 15.6 PE100 |plyn, |400/ 315 28.6
- dlouhé voda
provedeni
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Redukce - dlouhé provedeni

el ey SDR L=l Materidl | Pouziti | product.detail.attribute.smallDSmallD1 | product.detail.attribute.q
&islo vyrobku kg/ks

454031517 | Redukce 23.7 13.9 PE100 |plyn, |400/ 315
- dlouhé voda
provedeni

454035511 | Redukce |11 36.3 | 190 | 463 |17 PE100 |plyn, |400/ 355 32.2
- dlouhé voda
provedeni

454035517 | Redukce |17 23.7 |190 | 463 |15 PE100 |plyn, |400 /355 211
- dlouhé voda
provedeni

454528511 | Redukce |11 40.9 202 | 480 | 18.4 PE100 |plyn, |450 /280 25.4
- dlouhé voda
provedeni

454531511 | Redukce |11 40.9 | 202 | 480 | 19.5 PE100 | plyn, |450 /315 28.6
- dlouhé voda
provedeni

454531517 | Redukce |17 26.7 | 202 | 480 |13.3 PE100 |plyn, |450 /315 18.7
- dlouhé voda
provedeni

454535511 | Redukce |11 40.9 | 202 | 480 | 20.9 PE100 | plyn, |450 /355 32.2
- dlouhé voda
provedeni

454535517 | Redukce |17 26.7 | 202 | 480 | 14.2 PE100 |plyn, |450 /355 211
- dlouhé voda
provedeni

454540511 | Redukce | 11 40.9 | 202 | 480 | 22.8 PE100 |plyn, |450 /400 36.3
- dlouhé voda
provedeni

454540517 | Redukce |17 26.7 | 202 | 480 | 15.5 PE100 |plyn, |450 /400 23.7
- dlouhé voda
provedeni

455035511 | Redukce |11 454|222 | 520 | 28.5 PE100 |plyn, |500 /355 32.2
- dlouhé voda
provedeni

455035517 | Redukce |17 29.7 | 222 | 520 | 18.4 PE100 |plyn, |500 /355 211
- dlouhé voda
provedeni

455040511 | Redukce |11 45.4 | 222 | 520 | 29 PE100 |plyn, |500 /400 36.3
- dlouhé voda
provedeni

455040517 | Redukce |17 29.7 | 222 {520 | 19.5 PE100 |plyn, |500 /400 23.7
- dlouhé voda
provedeni

455045511 | Redukce |11 45.4 | 222 | 520 | 32.5 PE100 |plyn, |500 /450 40.9
- dlouhé voda
provedeni
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Redukce - dlouhé provedeni

el ey SDR L=l Materidl | Pouziti | product.detail.attribute.smallDSmallD1 | product.detail.attribute.q
&islo vyrobku kg/ks

455045517 | Redukce 29.7 21.2 PE100 |plyn, |500 /450
- dlouhé voda
provedeni

456335511 | Redukce |11 57.2 | 265 | 650 | 49.3 PE100 |plyn, |630 /355 32.2
- dlouhé voda
provedeni

456335517 | Redukce |17 37.4 | 265 | 650 | 33.5 PE100 |plyn, |630 /355 211
- dlouhé voda
provedeni

456340511 | Redukce |11 57.2 | 265 | 650 | 51 PE100 | plyn, |630 /400 36.3
- dlouhé voda
provedeni

456340517 | Redukce |17 37.4 | 265 | 650 | 34.8 PE100 |plyn, |630 /400 23.7
- dlouhé voda
provedeni

456345511 | Redukce |11 57.2 | 265 | 650 | 53.7 PE100 |plyn, |630 /450 40.9
- dlouhé voda
provedeni

456345517 | Redukce |17 37.4 | 265 | 650 | 36.5 PE100 |plyn, |630 /450 26.7
- dlouhé voda
provedeni

456350511 | Redukce |11 57.2 | 265 | 650 | 56.6 PE100 | plyn, |630 /500 45.4
- dlouhé voda
provedeni

456350517 | Redukce |17 37.4 | 265 | 650 | 38.5 PE100 |plyn, |630 /500 29.7
- dlouhé voda
provedeni
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